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c) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Caracterización sulfática de adiciones puzolánicas mediante mortero selenitoso: parámetro RMF y RMC.

d) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Caracterización sulfática de adiciones puzolánicas mediante mortero superselenitoso: parámetro (L.

e) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Caracterización sulfática de adiciones puzolánicas mediante mortero superselenitoso: parámetro RMF.

f) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación del “óptimo de regulador de fraguado” de un cemento portland con AP.

g) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la resistencia potencial a los sulfatos de los cementos portland con AP (método de la pasta selenitosa)

h) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la resistencia potencial a los sulfatos de los cementos portland con AP (método del mortero selenitoso): parámetro (L.

i) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la resistencia potencial a los sulfatos de los cementos portland con AP (método de la mortero selenitoso): parámetro RMF.

j) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la resistencia potencial a los sulfatos de los cementos portland con AP (método del mortero superselenitoso): parámetro (L.

k) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la resistencia potencial a los sulfatos de los cementos portland con AP (método del mortero superselenitoso): parámetro RMF.

l) Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación del “óptimo de regulador de fraguado” de un cemento portland con AP.

A todas ellas hay que añadir también, el diseño, preparación y puesta en obra de un HORMIGÓN POROSO (HP) autoventilado y antiacústico, para firmes de carreteras de tráfico pesado, que evita los accidentes de tráfico debido a hidroplaneo en tiempo de lluvias y/o en las placas de hielo en períodos invernales. Hasta la fecha se llevan construidos dos tramos experimentales: uno de 300 m en Salamanca, en el año 1994 que ha soportado 3,5 Tm de tráfico pesado y continúa como el primer día. Y otro de 3 Km en Segovia cuyo pavimento de HP es competitivo con el de aglomerado asfáltico de un tráfico de vehículos por la carretera T-2. 

Para ello, se ha colaborado en ambos casos, con el Ing. de Caminos D. Marcos-R. Bollati Pato en el diseño, preparación y puesta a punto a escala de laboratorio, del “hormigón poroso”, para cada uno de los 2 tramos experimentales mencionados construidos hasta la fecha, y con el también Ing. de Bernabé Witoszek Schultz, en la construcción propiamente dicha, del 1er. Tramo experimental mencionado.

A tal efecto se debe de saber también que, la durabilidad prevista de los firmes elásticos (carreteras construidas con aglomerado asfáltico) es de ( 4 años. La de los firmes rígidos de hormigón convencional (carreteras construidas con hormigón compacto vibrado de cemento con contenidos muy elevados de adiciones activas) está cifrada entre 1 y 11 años, según resulte la calidad del hormigón diseñado para construirlos. Y la de los firmes construidos con HP está cifrada en al menos 35 años.

Finalmente se ha colaborado también en el diseño y dosificación de otro HORMIGÓN POROSO diferente para Edificación (la losa plana FILTRÓN para cubiertas invertidas).
Idem, el diseño de nuevos morteros autonivelantes sin retracción con base cemento portland con residuos industriales y yeso. 
Madrid, 14 de Julio de 2008
                                                                                            Rafael Talero Morales
NOTA INFORMATIVA:
De todas las publicaciones referidas (las ya publicadas, o “in press”, “online”, “under review” or “pre review”), SESENTA Y CINCO están relacionadas con el comportamiento de pastas, morteros u hormigones de cementos con adiciones puzolánicas naturales o artificiales, 

· en primer lugar, frente al ataque de las aguas selenitosas (sulfatos, al material cementiceo),

· en segundo lugar, frente al ataque de las sales de deshielo (cloruros, a las armaduras), 
· en tercer lugar, frente al ataque del agua de mar, y

· en cuarto lugar, frente al calor de hidratación.
Para más detalle, véase al efecto  nuestro CURRÍCULO VITAE completo que también se adjunta.

De este amplio estudio seriado, se ha obtenido como conclusión principal, que tanto la sílice reactiva, SiO2r-, cuanto más la alúmina reactiva, Al2O3r-, de las adiciones puzolánicas se encuentran implicadas, ya sea de forma directa (la Al2O3r-) o indirecta (la SiO2r-) y ya sea para bien o para mal, en las reacciones químicas de dichos ataques agresivos, e incluso, en los procesos de mayor o menor desprendimiento de calor de hidratación, si bien en todos los caso, de una forma químicamente contrapuesta de acuerdo con su carácter predominantemente: silícico o alumínico, lógicamente.

Urge por tanto ahora, acometer dicho estudio seriado pero frente al ataque del CO2 del aire para tratar de ver si ambos componentes vítreos y/o amorfos o reactivos de las adiciones puzolánicas se implican también, por igual o no, en este otro ataque agresivo: la CARBONATACIÓN NEGATIVA de gunitas en su vertiente morteros.



























� Las Conclusiones Generales obtenidas mediante esta Tesis Doctoral (que fue publicada como libro), fundamentaron científica y técnicamente, dos años después de su lectura oficial, la aparición por vez primera en España, de los cementos con adiciones puzolánicas de elevada resistencia a los sulfatos, en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-88 (R.D. 1312/1988 de 28 de octubre; BOE núm.265 de 4 de 4 de noviembre de 1988), la cual sería posteriormente mejorada en el año 1993 (R.D. 823/1993 de 28 de mayo; BOE núm. 148 de 22 de junio de 1993), y últimamente el año 1997, RC-97 (R.D. 776/1997) de 30 de mayo, con entrada en vigor el 17 de junio de 1997). Y próximamente lo será más aún, en base una vez más, a las mencionadas Conclusiones Generales y las de la segunda Tesis Doctoral que hemos dirigido con igual fin, más referente al ataque de las aguas de deshielo.
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